akumulatory AGM

INSTRUKCIJA UZYTKOWANIA
AKUMULATOROW BEZOBStUGOWYCH - AGM

1. OGOLNE WARUNKI UZYTKOWANIA.

Akumulatory bezobstugowe firmy Panasonic i SSB sg wykonane w najwyzszej aktualnie dostepnej
technologii, stosowanej do produkcji akumulatoréw tego typu. Pozwala to im pracowaé w ekstremalnie
trudnych warunkach bez uszkodzen oraz obnizenia parametrow. Akumulatory te nie wymagajg obstugi,
jezeli sy poprawnie uzytkowane, mogg pracowaé¢ w kazdej pozycji, podczas normalnej pracy nie
wydzielajg sie zadne gazy, nie ma mozliwosci wycieku elektrolitu.

Akumulatory bezobstugowe firmy Panasonic uzyskaty szereg certyfikatow do pracy w trudnych
warunkach - posiadajg certyfikaty UL do zastosowan w budownictwie i oswietleniu awaryjnym, posiadaja
takze certyfikat niemieckiego oddziatu firmy Lloyd do zastosowan na sprzecie ptywajgcym - na okretach i
platformach wiertniczych. Mogg by¢ przesylane transportem lotniczym - spetniajg wymagania
komunikacyjne DOT oraz I.A.T.A.. Sg powszechnie uzywane w przeno$nych kamerach video,
telewizorach, magnetofonach, telefonach komdrkowych, laptopach, kasach elektronicznych, maszynach
do pisania, urzadzeniach z rozrusznikami, aparaturze medycznej, fotograficznej, modelarstwie, systemach
antywlamaniowych i przeciwpozarowych.

Akumulatory kwasowo-otowiowe sg bardzo wydajnym, przez wiele lat nie wymagajgcym obstugi,
elektrochemicznym zrodtem energii elektrycznej. WydajnosS¢ i zywotnos$é tych akumulatoréow moze byé
zwiekszona, jezeli bedziemy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1. Praca w zbyt wysokiej temperaturze wptywa negatywnie na parametry akumulatora. Nalezy
unika¢ umieszczania akumulatora w poblizu zrodet ciepta. Najdtuzszy okres eksploatacji zapewnimy
woéwczas, gdy temperatura pracy nie przekroczy 20°C.

2. Akumulator nalezy instalowac na najnizszym poziomie urzadzenia. Obudowa urzgdzenia powinna
mie¢ otwory wentylacyjne. W przypadku zainstalowania wielu pofgczonych akumulatoréw, rdznica
temperatur miedzy nimi nie powinna przekracza¢ 3°C, miedzy akumulatorami nalezy zachowac odstep 5 -
10 mm. Nalezy tak zaprojektowaé obudowe aby akumulatory nie stykaty sie z jej $cianka.

3. Nalezy unikac instalowania akumulatora w poblizu iskrzacych urzadzen elektrycznych.

4. Obudowy akumulatoréw sg wykonane z syntetycznej zywicy, nalezy chroni¢ obudowe przed
kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, olejami, materiatami klejgcymi. Nie powinno sie montowac
obudowy w sposdb powodujgcy w niej naprezenia.

5. Do podtgczenia akumulatoréw nalezy uzywaé odpowiednich konektoréw, lutowanie nie jest
zalecane.

6. Nalezy unikacC eksploatacji poza zakresem temperatur od-15 do +35°C w trybie awaryjnym
(buforowym) oraz od +5 do + 35°C w trybie cyklicznym.

7. W przypadku gdy akumulator moze by¢ poddawany wibracjom lub wstrzgsom, wskazany jest
montaz z uzyciem materiatu amortyzujgcego wstrzgsy.

8. W przypadku montowania dwu lub wiecej grup akumulatoréw, nalezy potgczy¢ je za pomoca
przewodow lub szyn o jednakowej dtugosci.

9. Nie powinno sie instalowa¢ nowych i starych akumulatoréow razem. tgczenie akumulatorow o
roznych pojemnosciach czy tez akumulatorow ktére pracowaty w innych warunkach przez dtuzszy okres
czasu, moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia a takze uszkodzenia zasilanego urzadzenia.

10. Przechowywanie akumulatorow kwasowo - otowiowych przez diugi okres czasu powoduje
tworzenie sie na ujemnej ptycie warstwy siarczanu otowiu. Zjawisko to jest okreslane jako zasiarczenie.
Poniewaz siarczan otowiu dziata jak izolator, powoduje to pogarszanie parametréw akumulatora. Aby
ograniczy¢ i spowolnic ten proces nalezy przechowywa¢ akumulator w suchym i chtodnym miejscu.

11. Nie nalezy nadmiernie roztadowywac akumulatora. Akumulatory firmy Panasonic, w poréwnaniu
z innymi, bardzo dobrze znoszg warunki nadmiernego roztadowania - po pierwszym giebokim
roztadowaniu potrafig sie catkowicie zregenerowac. Nie s to jednak zalecane warunki eksploatacji.
Pojemnos¢ wszystkich typow akumulatoréow kwasowo - otowiowych spada a czas eksploatacji znacznie sie
skraca, jezeli s one roztadowywane ponizej zalecanego napiecia.

12. Zbyt duzy prad roztadowania nie pozwala na wykorzystanie petnej pojemnosci akumulatora
(maleje wspotczynnik sprawnosci), a ponadto skraca czas zycia akumulatora.

2. CZAS ZYCIA AKUMULATORA.

- akumulator nalezy uznac za zuzyty, jezeli nie jest w stanie osiggna¢ 80% pojemnosci nominalnej.
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- czas zycia akumulatora zalezy od spetniania ponizszych zalecen dotyczacych tadowania,

roztadowywania i sktadowania.

3. OGOLNE WARUNKI tADOWANIA

Sposob Praca cykliczna Praca awaryjna Praca awaryjna Dotadowywanie
tadowania (buforowa) - akumulator (buforowa) - akumulator
nieobcigzony obcigzony
Statym Dla akumulatora 6V: Dla akumulatora 6V: Dla akumulatora 6V: Dla akumulatora 6V:
napieciem U=7.25-7.45V U=6.8-69V U=6.8-6.9V U=7.25-7.45V
Dla akumulatora 12V: Dla akumulatora 12V: Dla akumulatora 12V: Dla akumulatora 12V:
U=14.5-149V U=13.6-13.8V U=13.6-13.8V U=145-149V
Prad poczatkowy Prad poczatkowy bez ograniczen, Prad poczatkowy bez ograniczen, Prad poczatkowy
0.4C ustawia sie automatycznie w ustawia sie automatycznie w 0.4C. Mozliwe
zaleznosci od stanu natadowania zaleznosci od stanu natadowania tadowanie  szybkie,
akumulatoréow. Umozliwia szybkie akumulatorow. Umozliwia szybkie przy konfiguracji
fadowanie. = Wymagana  jest tadowanie. Nie wolno stosowad réwnolegtej uzywaé
mozliwo$¢ regulacji napiecia. gdy fadowarka nie jest w stanie akumulatoréw tej
zapewni¢ dostatecznie duzego samej pojemnosci i
pradu lub utrzymac = serii. W innych
odpowiedniego napiecia. przypadkach tadowac
oddzielnie.
Statym I = 0.1C - kontrola Nie stosuje sie. Nie stosuje sie I = 0.1C
pradem czasu tadowania. kontrolowany.
Kombinowane tadowanie dwustopniowe:
1. Prad 0.4C.
2. Prad 0.02C - 0.03C. Moment
przetaczenia kontrolowany
czasowo lub przez  pomiar

napiecia..

Uwagi:

Podane napiecia powinny byC sciSle przestrzegane. Wskazane jest posiadanie urzadzenia
wylaczajgcego prad w momencie uszkodzenia tadowarki. W trakcie fadowania nalezy kontrolowaé
temperature w najblizszym otoczeniu akumulatora i utrzymywac jg w zalecanym zakresie. Czas tadowania
jest uzalezniony od stopnia wytadowania i temperatury otoczenia. Zazwyczaj, przy uzytkowaniu
cyklicznym, wynosi on: t = C/I + (3 do 5) gdzie: t - czas w godzinach; C - pojemnos¢, I - prad
poczatkowy. Najlepsze rezultaty daje tadowanie w temperaturze 5 - 35°C, generalnie tadowanie powinno
sie przeprowadza¢ sie w temperaturze 0 - 40°C. tadowanie poza tym zakresem moze uszkodzi¢
akumulator lub uniemozliwi¢ wykorzystanie jego petnej pojemnosci. Zmiana polaryzacji przy tadowaniu
moze uszkodzi¢ akumulator i tadowarke. Czas tadowania powinien byé dobrany dla kazdego typu
akumulatora, ciggte przetadowywanie skraca czas zycia akumulatora. Dla pracy buforowej czas tadowania
wynosi 96 godzin. Bateria powinna by¢ tadowana dopoki prad tadowania nie zmienia sie przez okres co
najmniej 3 godzin. Dalsze fadowanie moze by¢ kontynuowane jedynie przy rygorystycznym zachowaniu
napie¢ zasilania buforowego.

Ponizszy rysunek przedstawia korekte napiecia fadowania / ogniwo (2V) w zaleznosci od
temperatury otoczenia.
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4. 0GOLNE WARUNKI ROZLADOWANIA.

Spetnienie warunkéw roztadowania czesto zalezy od wihasciwego doboru akumulatora. Aby

wiasciwie dobrac¢ akumulator nalezy:

- ustalic wymagane natezenie pradu i dopasowac typ akumulatora,

- na podstawie wymaganego czasu uzytkowania dobra¢ pojemnosc,’

- uwzgledniajac zadane warunki pracy i wymiary dobra¢ akumulator.

Napiecie odciecia (napiecie po osiggnieciu ktérego akumulator powinien by¢ odtgczony celem

natadowania) w wiekszosci zastosowaniach wynosi 1.75 V na ogniwo (5.25 V dla akumulatoréw 6V oraz
10.5 V dla akumulatoréow 12V). Roztadowywanie akumulatora ponizej tego napiecia skraca czas jego
eksploatacji.

Dla whasciwego uzytkowania, warto$¢ napiecia koncowego powinna by¢ dobrana w odniesieniu do

ustalonego czasu roztadowania:

| Czas wyladowania Koncowe napiecie
[|5 min. <t <1 godz. 1.65V
| 1 godz. < t < 5 godz. 1.70V
[|5 godz. <t < 8 godz. 1.75V
18 odz. <t < 20 godz. 1.80V

W celu kontroli przestrzegania tych wartosci, zaleca sie zastosowac sygnalizacje dolnego progu

napiecia wytadowania.

Temperatura przy roztadowaniu powinna miescic sie w zakresie : - 15 do 50°C. Temperatura nizsza

zmniejszy dostepng pojemnos¢, wieksza moze spowodowac uszkodzenie akumulatora.

Najwiekszg sprawnos¢ uzyskuje akumulator przy roztadowaniu pragdem od 0.05C do 3C.
Po pierwszym gtebokim roztadowaniu akumulator regeneruje sie, jednak po kazdym nastepnym

skraca sie czas jego eksploatacji.

5. OGOLNE WARUNKI SKEADOWANIA.

- wilgotno$¢ 55 +/- 30 %
- temperatura: - 15 do 40°C,
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- bezposrednie oddziatywanie $wiatta stonecznego wptywa na akumulator niekorzystnie.

- akumulatory nalezy przechowywa¢ w czystych pomieszczeniach, w pozycji nie powodujacej
naprezen, nie powinny sie one stykac ze soba.

Po dtugotrwatym skfadowaniu akumulator moze wykazywac¢ mniejszg pojemnosc, jednak po 3 do 5
tadowaniach / roztadowaniach pojemno$¢ wzrasta do nominalnej. Samoroztadowanie akumulatoréw
zalezy od temperatury i wynosi:

3% na miesigc w temperaturze 20°C

6% na miesigc w temperaturze 30°C

10% na miesigc w temperaturze 40°C

W zwigzku z powyzszym, jezeli akumulatory sg sktadowane przez dtuzszy czas, to wskazane jest ich
dofadowywanie.

Temperatura skladowania Dotadowac po (mies.)
Ponizej 20°C 6
20 - 30°C 4
30 - 40°C 2

- przy sktadowaniu w niskich temperaturach czas sktadowania wydtuza sie - w przyblizeniu wzrasta
2 - krotnie przy obnizeniu temperatury o kazde 10°C. Maksymalny czas przechowywania okresla sie przy
zatozeniu zachowania 50% pojemnosci maksymalnej.
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UWAGA: Nie wolno przechowywac¢ akumulatora w stanie gtebokiego roztadowania.
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